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１　はじめに
　　岩手県産の合板用アカマツ単板から作成したＬ
　ＶＬを外層側に、岩手県産アカマツラミナを内層
　側に利用した新構造用材料（新集成材）を作成し、
　実大曲げ試験により強度性能を評価した。

２　試験方法
　　新構造用材料は長さ約3200mm、幅130mm、１層
　30.5mmで５層（厚さ約153mm）とし、最外層の各
　１層をＬＶＬ、内層側３層をアカマツ通しラミナ
　とした。
　　ＬＶＬは成果速報No.2 6 5で試作した、断面構
　成別で１グループ３～７体で10グループ、計54体
　を使用した。ＬＶＬは打撃音法により動的ヤング
　係数を測定し、各グループ内の最低値と集成材Ｊ
　ＡＳのラミナの等級区分で示されている値から、
　そのグループのラミナとしての等級を決定した
　（表１）。
　　新構造用材料は、ＬＶＬのグループ別で１～３
　体、計22体作成した。目標等級は最外層（１、５
　層目）ＬＶＬの等級が集成材のＪＡＳ規格の対称
　異等級構成集成材で示されている最外層のラミナ
　の等級となる等級（例えば、ＬＶＬの等級がL100
　であれば目標等級はE95-F255)とした。なお、最外
　層のＬＶＬの中央部にはフィンガージョイントに
　よるたて継ぎが、２、４層目の中央部には節と節
　の中間が、３層目の中央部には節が配置されるよう
　考慮した（図１）。また、集成及びたて継ぎの接着
　は水性高分子イソシアネート系接着剤を用いた。
　　曲げ試験は、２点荷重方式でスパン2880mm、荷
　重点間長640mmにて行い、曲げヤング係数（GPa）
　と曲げ強さ（MPa）を求めた。

３　試験結果　

　　曲げヤング係数及び曲げ強さのいずれも目標等

　級を上回った（図２）。また、破壊位置はほとん

　どが引張側の最外層ＬＶＬのたて継ぎ部であった。
　
４　考察

　　アカマツＬＶＬとアカマツラミナから作成した

　新構造用材料は、集成材ＪＡＳの曲げ性能の基準

　値をクリアすると考察される。

　　また、断面構成を考慮して作成したアカマツＬ

　ＶＬは、ラミナの等級区分でL125が同一等級かつ

　歩留まりよく作成できる目安となり（成果速報

　No.265）、この結果、アカマツＬＶＬとアカマ

　ツラミナから作成する新構造用材料の強度等級は

　E105－F300が目安となると考えられた。

ＬＶＬを最外層に利用した新構造用材料の評価（４）
～アカマツＬＶＬとアカマツラミナを使用した新構造用材料の曲げ強度性能～

（担当：研究部　専門研究員　村上 尚徳）
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図１－新構造用材料の断面構成

表１－ＬＶＬの動的ヤング係数の平均値、最低値並びに等級

グループ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

平均
(GPa)

10.82 13.52 12.47 13.21 13.35 13.10 12.60 13.41 16.08 10.01

最低値
(GPa)

10.63 12.93 11.65 12.67 12.92 12.83 11.93 13.25 15.76 9.86

等級 L100 L125 L110 L125 L125 L125 L110 L125 L140 L90

図２－新構造用材料のグループ別の曲げヤング
　　　係数及び曲げ強さ
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※曲げ強さの基準値は試験体の厚さが150超200mm以下である
　ため1.05倍した数値を示している。

L80以上

L70以上

L80以上

アカマツラミナ

アカマツラミナ

アカマツラミナ

…節

たて継（FJ）

たて継（FJ）

アカマツＬＶＬ

アカマツＬＶＬ

※　　は各グループの目標等級の集成材のＪＡＳで示されて
　いる基準値を、色は等級の別を示している。

※　破壊位置：FJ、　破壊位置：その他　
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