













	ニッケルのトリアジンチオール処理によるエポキシ接着剤との接着強度の向上
	1 緒言
	2 実験方法
	2.1 試薬および材料
	2.2 ニッケルシートの電解重合処理
	2.3 トリアジントリチオールの化学的酸化重合
	2.4 接着試験片の作製と剥離試験
	2.5 分析

	3 実験結果および考察
	3.1 ニッケル表面におけるトリアジンチオール皮膜の形成
	3.2 TTP皮膜とエポキシ基の反応
	3.3 TTP皮膜とアミン系硬化剤の反応
	3.4 電解重合処理ニッケルシートとエポキシ接着剤の接着強度

	4 まとめ
	文献
	Abstract


